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1SO 12944 :

My0s vesiohenteiset jarjestelmat ovat sallittuja

ISO 12944-2

-C1 hyvin lieva

-C2 lieva

-C3 kohtalainen

-C4 ankara

-CX aarimmainen mm. offshore

Suomi, mukaan lukien rannikkoalueet: C3

Perustuu sinkin ja terdksen painohavioon ymparistorasitukse

Immersion:

Im1 Upotus,
Im2 Upotus,
Im3 Upotus,
Im4 Upotus,

makea vesi

meri-tai murtovesi
maapera

ilman katod.suojausta

jarvi- ja jokirakenteet..
patoluukut, laiturit..

M
s TEKNOS

maanalaiset sailiot..
offshore —rakenteet..

Kestavyysluokka, ei takuuaika.

Alhainen (L) 7 vuoteen saakka
Kohtalainen (M) 7...15 vuotta
Korkea (H) 15...25 vuotta

Erittain korkea (VH) yli 25 vuotta




1SO 8501 %7 TEKNOS

Teraspintojen kasittely ennen pinnoitusta maalilla ja vastaavilla
tuotteilla. Pinnan puhtaus, esikasittelyasteet

LYy Muista myos huolellinen polynpoisto
|SO 85@1 “I 2007 o ennen maalaustyota !

The Rust Grade book »’ 9 --'/,,,
Le livre des degres ‘de rog‘xlle g 'L :
. Das Buch der Oberﬂachenvorberentungsgrade -
¢ s o /o
ostgradsboken . ) b WO ,:



|ISO 8503-2 %7 TEKNOS

Teraspintojen esikasittely ennen pinnoitusta maalilla tai vastaavilla tuotteilla.
Suihkupuhdistettujen teraspintojen pinnankarheus, vertailulevymenetelma

Hieno 1:sta 2:een
Keskikarhea 2:sta 3:een
Karhea 3:sta 4:een

Sarmikkaalle ja pyorealle rakeelle

Erilliset levyt
Rz Hieno Keskikarhea Karhea
sarmikas 25-60um 60-100um 100-150um
pybreéd 25-40um 40-70um 70-100um




%/ TEKNOS
Markakalvonpaksuus

Maalaustyon edetessa kalvonpaksuutta seurataan jatkuvasti




|
%/ TEKNOS

Maalausolosuhteet, lampatila, ilman liike

Maalaustyon ja maalin kuivumisen
alkana tulee ilman, pinnan ja maalin
lampatilan olla vahintaan +10 °C ...+15 °C

Maalattavan pinnan lampatilan tulee olla vahintaan 3 °C vyl
IIman kastepisteen, kuten muutoinkin

Maalin liilan nopean kuivumisen valttamiseksi, tulee ilman suhteellisen
kosteuden olla yli 30%



25 TEKNOS
Maalausolosuhteet, lampatila, ilman liike

lIman suhteellinen kosteus maksimissaan o
paasaantoisesti alle 70%, i
joissain tuotteissa alle jopa alle 60%

Tuotekohtaisia rajoitteita myos maksimilampotilan suhteen olemassa
...kts tuoteseloste



25 TEKNOS
Maalausolosuhteet, lampatila, ilman liike

Useat tuotteet vaativat kuivumisolosuhteiden jatkuvan kontrolloituna ainakin
vuorokauden ennen saarasitusta

Kaytettdessa korotettua kuivumislampatila, jolloin voidaan myds mahdollisesti kayttaa
kuivempaa ilmaa, kuivuminen nopeutuu oleellisesti.
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25 TEKNOS

Maalausolosuhteet, lampatila, ilman liike

Kuivumisnopeuteen vaikuttaa myaos veS|ohente|S|IIa tuottellla
Pinnan ja maalin lampdadtila " &
Maalikalvon paksuus
llImanlampotila

lImanvaihdon maara \
liman suhteellinen kosteus

| :
Koska maalista haihtuu vetta, tulee sen poistuminen varmistaa riittavalla,
mutta ei liian kovalla ilman liikkeella maalaamossa.

Maalikalvon tulee saada muodostua rauhassa,
el siis lilan kovaa ilmavirtausta.



25 TEKNOS
Maalausolosuhteet, lampatila, ilman liike

Jos maali kuivuu liian hitaasti on riskina pikaruostuminen, (flash rusting).

Jos taasen maali kuivuu lilan nopeasti on risking, etta maalipinta el
kerked tasoittumaan hyvin, ennen kuin pinta kuivuu umpeen.
Tallgin tulee myds enemman sumurajoja.
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. . %¢ TEKNOS
TyOturvallisuus Y

- Suogjalasit: Jos maalaustydssa ei kayteta suojanaamaria, joka suojaa myds silméat, on suojalasien kayttdé suosi-
teltavaa.

- Suojakdsineet: Maaleja, liuottimia ja hartseja késiteltdesséa on kaytettava kemikaalinkestavia suojakasineitéd, ma-
teriaaliltaan esim. nitriillikumia tai butyylikumia. Naiden alla on hyva kayttaa ohuita puuvillakasineita, jotka estavat
hikoamisesta aiheutuvan ihon arsytyksen. Suihkupuhdistuksessa on kaytettava erikseen tata tarkoitusta varten
suunniteltuja kasineita.

- Suojavaatteet: Yleensa voidaan kayttaa tavallisia suojahaalareita, palo- tai rajahdysvaarallisissa tiloissa mieluiten
puuvillasta valmistettuja. Tarvittaessa voidaan kayttaa esim. lapaisemattomia esilinoja, kyynarpaa-, polvi- tai
rannesuojia lisdvarusteina. Omien tythaalareiden paalla on tarvittaessa hyva kayttaa kertakayttohaalareita.

- Suojavoiteet: Kayttd on suositeltavaa, kun on olemassa ihon altistumisen vaara. Suojavoiteet helpottavat ihon
puhdistusta ja ehkaisevat ihon kuivumista.

- Hengityssuojaimet: Kaytetaan, jos tyOpisteessa ei voida ilmastoinnilla riittavasti estaa haitallisia poly- tai kaasu
pitoisuuksia.
- polysuodatinnaamari hiontatyossa, tyyppi P2 tai P3
- kaasusuodatinnaamari pesussa, sivellin-, tela- ja lastatydssa, tyyppi A
- ruiskumaalauksessa yhdistelmasuodatinnaamari, esim tyyppi A2P3

- ruiskutuksessa tarvittava paineilma- tai raitisilmanaamari tai -huppu, suihkupuhdistuksessa suihkupuhdis-
tuskypara

Tuotantoalueella kdytettava turvavarusteita

ioviri Ajoneuvoissa Varo
Jomiovarinen Irvaken e
vaatetus talvella tallentava kaytettiva liikkuvia Tfsl?ad“ansn?illtlae
nastat videovalvonta | varoitusvilkkua ajoneuvoja paisy kielletty
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Perinteisemmat maalausjarjestelmat

K16 TEKNOPOX AQUA COMBI 0360 Epoksijarjestelma
TEKNOPOX AQUA PRIMER 3 + TEKNOPOX AQUA COMBI 0360

K41 INERTA MASTIC hybridijarjestelma (Iahinna huoltomaalaukseen)
INERTA MASTIC / INERTA MASTIC MIOX + vaihtoehtoiset pintamaalit:
TEKNOCRYL AQUA 350, TEKOPOX AQUA 0350 tai TEKNODUR AQUA 3390

K42 TEKNOCRYL AQUA 350 Akrylaattijarjestelma
TEKNOCRYL AQUA PRIMER 7 + TEKNOCRYL AQUA 350

K57  TEKNODUR AQUA 3390 Epoksi-polyuretaanijérjestelma = o
TEKNOZINC AQUA 90SE/TEKNOZINC 90SE+
TEKNOPOX AQUA PRIMER 3+TEKNODUR AQUA 3390-03/05/07/09

K61l TEKNOCRYL AQUA 2K 2520 Akrylaatti/akryyli jarjestelmé(isosyanaatti vapaa)

TEKNOCRYL AQUA PRIMER 7 + TEKNOCRYL AQUA 2K 2520-05/09
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Kaytdssa olevia uudempia hybridi jarjestelmia:

TEKNOPLAST PRIMER 2 liuoteohenteinen epoksipohjamaali
+

TEKNOPOX AQUA 0350 vesiohenteinen epoksimaali
TEKNOPLAST PRIMER 7 niukkaliuotteinen epoksipohjamaali
+

TEKNOPOX AQUA COMBI 0360 vesiohenteinen epoksi combi/pintamaali

7 i\\
s 5y
3
! {
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COMBI tuotteet, esimerkiksi valukappaleisiin

TEKNOCRYL AQUA COMBI 2780 akrylaatti
TEKNOPOX AQUA COMBI 0360 epoksi

FERREX COMBI

Vesiohenteinen ruosteenestomaali

\Vesiohenteinen savytettava korroosionestomaali, joka soveltuu pohja-,
pinta- ja yksikerrosmaalaukseen lahes kaikille maalaamattomille ja aiemmin
maalatuille metallipinnoille sisalla ja ulkona. Erinomainen tartunta metalli- ja

maalipinnoille seka hyva saan- ja rasituksenkesto.

+ mahdolliset pintamaali vaihtoehdot, 1K/2K jne

Tuotteeseen pohjautuva teollisuusmaali versio on tulossa.

|
%/ TEKNOS
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Erilaiset yhdistelmét yleistyvat vesi 1K + vesi2K

vesi 1K + jauhe

vesi 2K + vesi 1K

vesi 1K + liuotin pinta 1K tai 2K
vesi Shop + vesi combi

liuotin 2K + vesilK tai 2K

Yleisimmat tuotteet vesiohenteisina ovat talla hetkella kaytossa
enemmankin valukappaleissa ja erilaisissa koneiden rungoissa ja osissa.

Ristikkoja maalataan kuitenkin Skandinaviassa vesiohenteisilla combi-tuotteilla.
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Jarjestelmien koestaminen v

ISO 12944
Tehty oikeasti silmallapitaen liuoteohenteisia tuotteita...

Voi kayttad, mutta suoraan vertaamisessa haasteita (kalvonpaksuus ja kerrosten lukumaara).
..suolasumu- ja kondensaatiotesti

Erikseen testattavat, testausmenetelmina yleensa esim SCAB ja BOHUS-MALMO —testit.
Simuloivat paremmin kestavyytta kaytannossa.

Our field stations

| S O 1 1 4 74 : 1 9 9 8 RISE offers atmospheric exposures on field stations in Sweden (Bohus-

CO[‘[‘OS|O|’] Of meta|8 and a”oys — CO[‘[‘OS|O|’] tests |n Malmén, Kristineb.erg, Ryda Ku.ngsgérd (Up|.3Iaer)and Gélliv?re),France
artificial atmosphere — Accelerated outdoor test ‘Bt’tj“‘t;”d Ty U O
by intermittent spraying of a salt solution (Scab |

te St) Test site Type of Location | Sizeof
environment the field
station
Steel

Marlne Bohus- >5000m* C5 3 ©5 Cc4
Malmén, >2000m* C3 C3y |cd Cc3

att&sa West coast, >4000m* C3 G311 IC3 Cc2
Sweden

 Kristineberg West coast, 45m’ c3 c3 c4 -
Sweden

Ryda, Rural Uppland, 3000 m* c2 €2 C2 Cc2

Kungsgard Sweden

Gallivare, Rural/ Gillivare, 100 m* Cc2 C2 [c2 Cc2

LEVELTs Sl subarctic Sweden

Corrosivity categories according to
EN1SO 9223, from2019

Carbon Zinc Copper Aluminium
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(B.Sc.), FROSIO Certified Inspector Nro 4057

Tel. +358 400 299 456

tomi.kontunen

Dteknos.com




