Ajankohtaista

Pintakasittelypaiva 2013

TRY Pintakasittelyjaosto jarjesti pintakasittelypaivan Hameenlinnassa
07.02.2013. Koulutuspaivaan osallistui Iahes 40 henkil6a. Paivan
tiiviissa ohjelmassa oli seuraavat esitykset:

1. TRY:n jaostot

TRY:n runsaan 40 vuoden historian aikana
TRY:ssd on vuosien varrella toiminut tarpeen
mukaan erilaisia toimikuntia, lautakuntia,
ryhmid, jne. Runsaat kaksi vuotta sitten edella
mainittuja on alettu kutsua jaostoiksi yhtenai-
syyden vuoksi. Jaostojen perusajatus on koota
alan ihmiset ja yritykset yhteen ja tehdaan yh-
dessa tarpeellisia yhteisia kehitysasioita.

Juuri minkaan yrityksen omat resurssit ei-
vat riitd kaiken kehityksen seurantaan, joten
perusajatus on yhdistaa resurssit ja hoidetaan
alan yleisia yhteisia asioita yhdessa tilanteen ja
tarpeen mukaan.

2. Kayttoikasuunnittelu

Pintakasittely vaikuttaa erittdin paljon teras-
rakenteiden kestdvyyteen. Pintakasittelyn (ml.
pinnoite) valintaa tehdessa on tunnettava alan
EN-standardit kuten EN 1990, EN 1993-1-1,
EN 1993-1-3, EN 1090-2 + A1, EN 505, EN
508-1, Suomen rakennusmaéarayskokoelma
B6 ja B7, standardisarja EN ISO 12944, EN ISO
8501 sekd EN ISO 14713-1ja -2. Myds ym-
paristoolosuhteet (ilmastorasitusluokka, upo-
tusrasitus) on otettava huomioon pintakasitte-
lya valittaessa. Luokitteluperusteet on esitetty
standardissa EN ISO 12944-2.

Monesti ymparistdolosuhde joudutaan
arvioimaan. Terasrakenteiden yleisimmat pin-
takasittelyt ilmasto-olosuhteissa ovat kuu-
masinkitys, kuumasinkitty terés maalattuna
(maalipinnoitettu, jauhemaalattu tai marka-
maalattu) tai terds markamaalattuna. Pintaka-
sittelyn kestoikaa tarkasteltaessa pitdisi esteet-
tinen ja tekninen kayttoikd erottaa toisistaan
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3. Maalaus

Terdsrakenteiden jauhemaalaus
Jauhemaalien kaytt® on laajentunut teras-
ohutlevytuotteiden maalauksesta massiivisten
kappaleiden seka korroosionestomaalauksen
puolelle. Jauhemaaleihin perustuvat maalaus-
jarjestelmat testataan yleensa standardin SFS-
EN ISO 12944-6 mukaisesti. Jauhemaalaus on
varteenotettava vaihtoehto markamaalausjar-
jestelmien rinnalle tuote- ja korroosionesto-
maalaukseen..

Metallipinnoitetut terdsohutlevyt
konepajamaalauksessa

Ennen maalausta suojadljy pestaan pois ja
esikasittely voidaan ndin suorittaa puhtaal-

le sinkkipinnalle. Sinkityt terdsohutlevytuot-
teet yleensa esikasitellaan joko perinteisella
rauta- tai sinkkifosfatoinnilla tai uudemmilla
yha enemman yleistyvilla fluorozirkonaatti- tai
silaanipohjaisilla kemikaaleilla. Uudemmilla
esikasittelymenetelmilld on useita etuja perin-
teisiin menetelmiin verrattuna: parempi kor-
roosiosuoja, pienemmat prosessikustannukset
seka pienempi ymparistokuormitus.

Kuumasinkityn terdskaton
tyémaamaalaus

Kuumasinkityn teraskaton maalattavuutta arvi-
oitaessa tydmaalla silmamaarainen tarkastus ei
aina riitd, apuvalineina tarvitaan joskus suuren-
nuslasia, mikroskooppia, kalvonpaksuusmitta-
ria ja joskus jopa vanhan maalikerroksen ana-
lysointia ennen maalaustyén suunnittelua ja
toteutusta. Maalaushetken olosuhteilla, saalla
on suuri merkitys maalauksen onnistumiseen.

4. Pinnoitteiden testaus

Terasrakenteiden korroosiosuojaukseen kayte-
taan paaasiallisesti sinkki- ja maalipinnoittei-
ta. Pinnoitetestausta tarvitaan pinnoitustyén
laadunvarmistuksessa seka uusien pinnoite-
ratkaisujen kehittdmisessa. Pinnoitteiden kes-
keisia tutkittavia ominaisuuksia ovat paksuus,
tartunta ja korroosiosuojauskyky. Orgaanisten
maalipinnoitteiden keskeinen ominaisuus on
saankestavyys, johon vaikuttavat UV-séteily,
l&dmpdtila ja kosteus. Lisaksi orgaanisista pin-
noitteista mitataan yleisesti huokoisuutta,
kiiltoa ja varisavya. Ulkotestaus on varmin tapa
saada tietoa pinnoitteiden pitkaaikaiskesta-
vyydestd, mutta testien ongelmana on tiedon
saannin hitaus.
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5. Kuumasinkitys ja sulametalli-
hauraus

Kuumasinkityissa rakenteissa sulametalli-
hauraus, eli LMAC, tarkoittaa sulan me-
tallin tunkeutumista teraksen raerajoille.
Sulametallihaurauden edellytyksena on
rakenteen korkea jannitystila, ilmidlle alttiit
(lujat) terakset ja sula sinkki. Riskit voidaan
hallita suunnittelijan konepajan ja kuuma-
sinkitsijan saumattomalla yhteistyolla. Ruu-
kin sekd alan muiden toimijoiden v. 2006
kaynnistamassa elLusiter-tutkimushank-
keessa saatiin tietoa ja riskien hallittavuut-
ta erikoislujien putkien kuumasinkitykseen.

6. Standardit SFS-EN 1090-1 ja
-2 (Pintakasittely)

Terasrakenteita ja kantavia teraskokoonpa-
noja kasittelevat standardit SFS-EN 1090-1
ja SFS-EN 1090-2. Naissa standardeissa
pintakasittely tarkoittaa niitd menettelyja,
joilla teraskokoonpanon ominaisuuksien
sailyvyys voidaan taata suunnitellun kayt-
téidn ajan. Kaytannossa tdma tarkoittaa
terdskokoonpanon terdstyon esikasittelya,
pinnan esikasittelya korroosionsuojausta
varten seké korroosiosuojausta.

7. Terasrakenteiden CE-merkinta

Rakennustuotteiden hyvaksynnasta
CE-merkinnalld maaritteleva Rakennus-
tuoteasetus CPR 305/2011 tulee koko-
naisuudessaan voimaan kaikissa EU- ja
ETA-maissa 1.7.2013. Rakennustuotease-
tus maarittaa niiden markkinoille saatet-
tavien rakennustuotteiden ominaisuuk-
sien esittamisesta CE-merkinnalla, jotka
kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin
soveltamisalaan tai valmistaja on hakenut
tuotteelleen Eurooppalaisen teknisen hy-
vaksynnan ETA:N.

Terasrakennetehtaassa valmistettavat
rakenteelliset terdskokoonpanot, kuten pi-
larit, palkit, ristikot ja muut rakennuksen
rungon kantavat ja jaykistavat osat, kuulu-
vat harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN
1090-1 soveltamisalaan. Standardin SFS-
EN 1090-1 siirtymaaika jatkuu 1.7.2014
asti, jonka jalkeen naiden tuotteiden omi-
naisuuksien esittdminen CE-merkinnalla
tulee pakolliseksi.

8. FICAT-hanke ja -palvelukeskus
FICAT

(Forum for Intelligent Coating and Anti-
corrosion Technologies). Toiminta-ajatus
on uuden ja ajantasaisen teknologian no-
peutettu soveltaminen yritysten tarpeisiin
parantamaan tuotteiden laatua ja kansain-
valista kilpailukykya.

Pintakasittelypaivan aiheista laajemmin
TRY Pintakasittelyjaoston sivuilla.

Kuva 1: Pintakasittelypaivan osallistujia
Valokuva: Mirja Nurola, Ruukki Metals Oy

Viimeinen sana

Rekkojen maksimipainojen
nousu — jarkea val ei?

Suomi on EU:n komission luvalla kasvattamassa
rekkojen kokonaispainoa merkittavasti. Esityksen
mukaan ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainot
nousevat yhdeksdnakselisella ajoneuvolla 60
tonnista 76 tonniin. Lisaksi on tarkoitus nostaa
ajoneuvojen sallittua korkeutta 20 senttia 4,2
metrista 4,4 metriin. Nama muutokset voivat
toteutua jopa ensi kesana. Lahtdkohtana on
kuitenkin se, ettd kuorma jakaantuu useammal-
le akselistolle, jolloin akselikuormat eivéat nouse.
Lisaksi asetukseen tulee vaatimus paripyorista
vaunujen osalle, joka luonnollisesti helpottaa
tilannetta tiestdn ja siltojen osalta. Mainittakoon,
ettd muualla EU:ssa Ruotsia ja Suomea lukuun
ottamatta ajellaan 42 - 44 tonnin rekoilla.

Liikenneviraston mukaan 300 - 400 siltaa ei
kesta 76 tonnin kokonaiskuormaa, liilan matalia
alikulkuja on noin 150.

Sillan kantavuuden nosto ei ole teknisesti
aivan yksinkertainen ja halpa toimenpide. Silto-
ja ei suunnitella siten, ettd kantavuuden nosto
olisi huomioitu suunnitteluperusteissa. Betoni-
siltojen paallysrakenteen kantavuuden nosto
tehdaan paasaantoisesti lisadmalla palkiston tai-
vutus- ja leikkauskapasiteettia joko hiilikuidul-
la tai terdslevyilld. Kotelopalkkisilloissa voidaan
hyddyntaa myos ulkopuolisia janneteraksia, joita
asennetaan kotelopalkiston sisalle. Terds- ja liit-
topalkkisillat ovat periaatteessa yksikertaisempia
vahvistaa pultatuilla lisélevyilld, mutta niité on
tiestolldmme vahan.

Ennen kantavuuden noston suunnittelua
arvioidaan sillan kunto ja jaljella oleva ika. La-
hes poikkeuksetta sillalle tehdaan kantavuuden
noston yhteydessa massiivinen korjaus, jossa
uusitaan reunapalkit, pintarakenteet, kuivatus,
kaiteet, likuntasaumat ja verhoilut. Kaytannds-
sd edelld esitetyt vahvistus- ja korjauskustannuk-
set johtavat usein samoihin kustannuksiin, kuin
uuden sillan rakentaminen. Lisaksi tulevat raken-
nustydn aikaiset kustannukset liikenteelle, joita
ei useinkaan huomioida kustannusvertailuissa.

Myoés siltojen alikulkukorkeuden kasvattami-
nen on haastava toimenpide. Se ei tarkoita vain
alittavan tien tasauksen laskemista, vaan johtaa
myos kuivatuksen, perustusten routasuojauksen,
luiskien ja jopa sillan siipimuurien muutoksiin.

Taman uudistuksen tavoitteena on luon-
nollisesti nostaa suomalaisen kuljetuskaluston
kustannustehokkuutta ja nain vaikuttaa kan-
sainvaliseen kilpailukykyymme. Meilla puuta-
varakuljetukset muodostavat suuren osan ras-
kaasta likenteestd. Jos ldhtdkohtana on nostaa
puutavarakuljetusten tehokkuutta, tulisi uudet
kantavuudet sallia koko tieverkolle. Valtiovallan
lupaama 55 miljoonaa euroa teiden ja siltojen
kunnostukseen tulevalle neljalle vuodelle on tay-
sin riittamaton. Kuljetusten painon nosto on tés-
ta nakokulmasta tdysin eparealistinen. Jos tata
ongelmaa ratkaistaan lisaamalla painorajoitettuja
siltoja, mitdtoi se asetuksen tavoitteet. Voi vain
kysya, ryhtyisikd joku likenngitsija investoimaan

uuteen kalustoon nailla rajoituksilla? Tuskin.

Olen sita mielta, ettd raskas likenne kuu-
luu lahtdkohtaisesti rautateille. Se ei tietenkaan
tarkoita kaikkea raskasta liikennettd, mutta pit-
kdssa maassa, kuten Suomessa, kysymys on ko-
konaisvaltaisesta kustannustehokkuudesta. Poh-
janmaan rataan ja kaksoisraiteeseen investoidut
varat tuottavat pitkalle tulevaisuuteen ymparis-
toystavallisesti ja likenneturvallisesti.

Mitd enemman raskasta liikennetta saadaan
raiteille, sen edullisempaa kuljetus on. Esimer-
kiksi Kanadassa maan pitkan matkan raidelii-
kenteestd vain murto-osa on henkiléliikennetta
ja radat on lahtokohtaisesti suunniteltu ras-
kaalle likenteelle. Toisaalta on panostettu myds
suurten kaupunkien lahiraideliikenteeseen. Ra-
taverkoston tehokas hyodyntaminen raskaan
likenteen osalta vaatii kaikkien osapuolien myo-
tavaikutusta ja kehittynytta logistista suunnitte-
lua ja paljon kuljetettavia tonneja. Tassa onkin
kehitytty viime vuosina, mutta silla saralla on
paljon potentiaalia.

Ruotsissa ajoneuvojen kantavuuden nosto
ollaan ratkaisemassa mallikkaasti. Sielld kartoi-
tetaan tarvepohjalta ne tieyhteydet, joissa kan-
tavuuden nostolla saavutetaan kustannustehok-
kuutta suhteessa kaytettyyn rahaan. Sen jalkeen
kunnostetaan kyseisen yhteyden tiet ja sillat
kantavuuden edellyttdmaan kuntoon ja sallitaan
korkeammat kantavuudet vain naille tieyhteyk-
sille.

Kaytanndssa nykyiset lisatiemaararahat ei-
vat Suomessa riitd muutosten aiheuttamiin lisa-
kustannuksiin. Asiaa tulisi tarkastella kayttavissa
olevan rahoituksen nakdkulmasta eli miten pit-
kalld aikavalilld saadaan rahalle suurin mahdol-
linen tuotto. Kysymys kuuluu, onko Suomella
varaa tallaiseen muutokseen? Talla kertaa - vai
sanotaanko, etta jalleen kerran - otettaisiinko
oppia Ruotsista.

Pekka Pulkkinen
Liiketoimintajohtaja,
Sillat ja Pohjarakennus
WSP Finland Oy

Terdsrakenne 2 2013 47



	terasrakenne_2013-02_s25-48_lowres

